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Dammung

muss sein!




Es gibt viele praktische Mdglichkeiten, Energie zu sparen. Und
doch missen wir uns dartiber im Klaren sein: Im durchschnitt-
lichen deutschen Privathaushalt verursacht die Heizung mehr
als 80% des Energieverbrauchs! Bei neu gebauten Hausern,
z.B. aus perlitgefilllten POROTON®-Ziegeln, wird dieser Wert
schon deutlich unterschritten. Aber auch Altbauten kdnnen
nachtrdglich 6kologisch gedammt werden — mit der perlitge-
fullten POROTON®-WDF®.

Gesetzliche Vorgaben

Die Betriebskosten eines Hauses werden immer wichtiger, fir
Eigentimer und fir Mieter. Der ,Spritverbrauch” des Hauses
ist ein entscheidendes Kauf- bzw. Mietkriterium. Nicht zuletzt
der Gesetzgeber verscharft die Situation:

= Bei Verkauf oder Vermietung muss ein
Energieausweis vorgelegt werden.

= Die Anforderungen an die Warmeddammung der
Gebaudehiille nehmen weiter zu.

= Durch attraktive Fordermittel amortisiert sich die Sanie-
rung noch schneller (z.B. KfW-energieeffizient sanieren).

Mehr Behaglichkeit

Durch Dammung an der AufSenwand erhéht sich die Oberfla-
chentemperatur an der Innenseite der Wand. Je héher diese
Temperatur ist, um so geringere Raumtemperaturen sind n6-
tig, um ein behagliches Wohnklima zu erreichen.

Wertsteigerung der Immobilie

Die positiven Folgen effektiver Fassadendammung sind nicht
nur weniger Energieverbrauch, sondern auch eine erhebliche
Wertsteigerung der Immobilie.

Schwankende Energiepreise

Durch eine Démmmafinahme wird der Energieverbrauch
eines Gebdudes gesenkt. Die logische Folge ist eine gréRere
Unabhéangigkeit des Immobilienbesitzers von den starken
Energiepreisschwankungen.



Nachhaltig und klimaneutral

dammen mit POROTON®-WDF®
T 3 . ‘

POROTON®-WDF® ist
klimaneutral. Gepruft und
bestatigt vom TUV-Nord.




Kein anderes Bauteil des Hauses muss so viele unterschied-
liche Bediirfnisse befriedigen wie die Fassade. Sie soll Regen
und Wind trotzen, vor Larm schiitzen, lange halten, hoch
warmeddammend sein und moglichst wenig kosten. Zudem
steigen die Anforderungen an die Warmedammung laufend,
gesetzliche Vorgaben werden weiter verscharft.

POROTON®-WDF® ist als AuBBen- und Innendammung zur
energetischen Sanierung einsetzbar. Somit kénnen auch
denkmalpflegerische Aspekte beriicksichtigt werden, wenn
z.B. eine AuBenddammung nicht moglich ist.

Das Warmeddammsystem POROTON®-WDF® ist eine massive
Ziegelwand, gefiillt mit dem natirlichen Dammstoff Perlit.
Sieist einfach und sicher in der Verarbeitung und bietet einen
hohen hohen Brandschutz. Zudem werden alle Aspekte einer
baubiologisch sinnvollen und 6kologischen Warmedammung
erfullt.

POROTON®-WDF® ist als massives Dammsystem wenig scha-
denanfallig und héchst wirtschaftlich.

Leichtputz POROTON®-WDF® Bestandsputz Bestandswand

Ein weiteres Talent unserer perlitgefiillten WDF-Ziegel:
EERENETEN. An der optimalen Losung haben wir einige
Zeit getuftelt. Jetzt haben wir sie und sind stolz darauf, in der
Branche erneut eine Vorreiter-Rolle zu Glbernehmen.

Unser Klimaschutz basiert auf drei Sdulen: haben
wir unsere Produktion komplett durchleuchtet und vieles
verbessert, um maximal viel Energie zu sparen. Denn es ist
immer am besten, wenn Emissionen erst gar nicht entstehen.
setzen wir erneuerbare Energien ein und stellen
unsere roten Ziegel mit grinem Strom her. Der entsteht
entweder direkt auf unseren Déchern oder wird uber
erneuerbare Energien wie Wasserkraft erzeugt. Was
trotz all dem bei uns noch an CO, entsteht, das gleichen wir
aus. Dafiir unterstiitzen wir zertifizierte Klimaschutzprojekte
auf der ganzen Welt, die alle registriert sind unter der
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC).
Der TUV priift das regelmaRig.
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Die natiirliche Perlitfullung

macht den Unterschied




Mehr als 7000 Jahre ist es her, dass erstmals aus gebrann-
ter Erde massive Hauser gebaut wurden. Noch heute ist der
Ziegel (mit 49% Marktanteil in Deutschland) der beliebteste
Wandbaustoff. Ziegel haben lber die Jahrtausende bewie-
sen, dass sie robust und langlebig sind. Und sie haben sich zu
einem natirlichen Hightech-Produkt entwickelt - den perlit-
gefillten Ziegeln von POROTON®.

Perlitgestein ist vulkanischen Ursprungs und eine revolutio-
ndre, mineralische Dammstofffiillung. Das
hat ein geringes Gewicht und hervorragende warme-
und schallddmmende Eigenschaften. Der wertvolle Rohstoff
wird in speziellen Perlitminen abgebaut. Das Gestein enthalt
einen gewissen Anteil an fest gebundenem Wasser, wird ge-
mahlen und kurzzeitig erhitzt. Dabei verdampft das einge-
schlossene Wasser und das Gestein blaht sich auf das bis zu
20-Fache seines urspriinglichen Volumens auf. So entstehen
viele kleine Zellen als Grundlage fiir herausragende Damm-

werte.




Wohngesunde
Ziegelbauweise




Perlitgefiillte Ziegel sind 100 % Natur und bieten 100 % Wohn-
gesundheit. Sie sind antiallergisch und diinsten nicht aus. Sie
sind frei von Flammschutzmitteln, Formaldehyd, PCP und
Schwermetallen. Auch Ungeziefer und Faulnis haben beim
hartgebrannten Ziegel keine Chance. Eine Schimmel- oder
Algenbildung wird zuverldssig vermieden. Sowohl eine Innen-
als auch eine AuBenddmmung mit POROTON®-WDF® férdert
ein gesundes und behagliches Raumklima.

Mit einer Warmedammung aus zeigen Sie
Umweltbewusstsein und ibernehmen Verantwortung gegen-
Uber kommenden Generationen, denn beim Riickbau entsteht
kein problematischer Mischmdill, die Entsorgung erfolgt als
einfacher Bauschutt.
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Unser perlitgefillter Ziegel
erfillt die Anforderungen
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Baustoffe.

Der Perlit-Dammstoff fir
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Massive Ziegelbauten haben von Natur aus hervorragende
Brandschutzeigenschaften, die bei einer Sanierung mit
POROTON®-WDF® erhalten bleiben. Eine Brandlast durch die
Fassade ist hier nicht gegeben. Brennbare Stoffe, wie sie in vie-
len Ddmmsystemen eingesetzt werden, erhéhen die Gefahr
von Brandiberschldgen (z. B. durch einen brennenden Miill-
container etc.). Eine Personenrettung wird dadurch erschwert,

teilweise werden giftige Gase freigesetzt.

Die rein mineralische WDF® besteht aus Ziegel, Perlit und
einem mineralischen Leichtputz. Im eingebauten Zustand ist
das System Auch ohne Brandschiirzen bzw.
giftige Flammschutzmittel werden die héchsten Anforde-
rungen an den baulichen Brandschutz erfiillt.




Natdrlich algen- und

pilzfreie Fassaden




Griiner Bewuchs auf modernen Fassaden? Das sind immer hdu-
figer Algen. Sie finden dort all das vor, was sie zum Wachsen
brauchen - organischen Ndhrboden, Licht und Feuchtigkeit.

Perfekte Bedingungen

Heute sind viele AuBenwédnde warmegeddammt. Warme soll
drinnen bleiben, umso kélter sind die Oberfldchen auBen.
Oft werden leichte Dammplatten mit diinner Beschichtung
eingesetzt. Sie speichern tagsiiber nur wenig Sonnenenergie
und kihlen schnell aus, dann sammelt sich Tauwasser. Weil es
an der Fassade stets auch organischen Schmutz gibt, sind die
Wachstumsbedingungen fir Algen perfekt.

Giftiger Schutz

Um Algen auszubremsen, werden Fassaden biozid ,einge-
stellt”. Die Giftstoffe werden allerdings vom Regen wegge-
waschen, belasten so das Grundwasser und gelangen in die
Nahrungskette. Auf der Fassade miissen sie daher regelmafig
erneuert werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Befeuchtung von Fassaden in erster Linie durch Tauwasser
und nicht durch Schlagregen verursacht wird. Nur durch die
Reduzierung von Tauwasser an der Fassade kann dem Algen-
bewuchs auf natirliche Weise entgegengewirkt werden.

POROTON®-WDF® - das 6kologische Dammsystem
Die massive Ziegelschale und der mineralische Dickputz spei-

chern Warme. AuBerdem kdnnen mineralische Oberflachen
Tauwasser aufnehmen und zeitverzégert an die Umgebungs-
luft abgeben. Die Folge ist eine deutliche Reduzierung der
Oberflachenfeuchtigkeit. Algen wird auf natiirliche Weise eine
Wachstumsgrundlage entzogen. Und das ohne Biozide in Putz
und Anstrich.

300 T
Tauwasser

250 +
Schlagregen
200 +

150 +

100 +

Stunden

Jan. Feb. Maz  Aprl Mai Juni Juli Aug. Sep. okt Nov. Dez 2003

Jahrliche Feuchtebelastung von Fassaden
Quelle: © Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik (IBP) Holzkirchen

Mineralische Putzoberfliche. Uberschiissige

Bei sinkender Luftfeuchtigkeit wird die

Bei POROTON®-WDF® kommt den Eigenschaf-

Feuchtigkeit wird vorlibergehend in die
Kapillaren aufgenommen.

Feuchtigkeit sofort wieder an die Atmosphére
abgegeben. Die Fassade trocknet deutlich
schneller und bietet Algen und Pilzen keinen
Néhrboden.

ten des Dickputzes der 15 mm dicke Ziegel-
steg zugute. Die Trocknung der Fassaden-
oberfldche wird durch eine gute Warme-
speicherung begunstigt.
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Larmistallgegenwartig, Lirm belastet und beldstigt uns Men-
schen. Mehr als 60% der deutschen Bevélkerung flihlen sich
durch Larm gestort. In einer zunehmend von Larm erfillten
Umwelt steigt das Bediirfnis, zumindest in den ,eigenen vier
Wanden” seine Ruhe finden zu kénnen.

Auch nach einer energetischen Sanierung soll dieses Bedirfnis
natirlich noch befriedigt werden! Au3en oder innen auf ein
Bestandsmauerwerk aufgebrachte Dammsysteme bestehen
haufig aus einer verputzten Ddmmschicht. Diese Systeme er-
gdnzen ein einschaliges Bauteil, z. B. eine alte Vollziegel- oder
Fachwerkwand, zu einem zweischaligen Bauteil. Hierdurch
kann es je nach Dammsystem unter Umstdanden zu einer Ver-

schlechterung der Luftschallddmmung kommen.

Anders bei POROTON®-WDF®. Diese als AuBenddmmung
angebracht, bewirkt bei einer Bestandswand mit einer Roh-

dichte von 1,4 to/m® eine \E LIS e e S EIRERINE
um 2db.’

Durch eine entsprechende fachkundige Planung kann nicht
nur eine Verschlechterung der Schallddmmung vermieden,
sondern auch gezielt eine Verbesserung erreicht werden.

" MPA Braunschweig, Untersuchungsbericht Nr.4137/188/13




Ein Ziegelhaus
bleibt ein Ziegelhaus




Ziegelhauser zeichnen sich durch eine beruhigende [YEEIGL
aus, auf die man auch nicht verzichten moéchte, wenn aufgrund
des Alters des Gebaudes eine zusatzliche AuBendammung
notwendig wird. Mit der massiven Warmedammfassade
POROTON®-WDF® bleibt ein Ziegelhaus ein Ziegelhaus.

Die dicken, ca. 15 mm starken Ziegelstege beim POROTON®-

WDFe-System sind ein optimaler und [SleaEE R0 F4e [ i0aLe)

schitzen vor schadlichen Putzrissen und bieten zuséatzlichen
Schutz vor:

= Spechtschaden

= Hagelschaden

= Vandalismus

= Ungezieferbefall

= Schimmel- und Algenbefall

= Wandfeuchte

Der Specht liebt das Gerdusch,
wenn er mit dem Schnabel auf
Gegenstande hdmmert, denn
dahinter vermutet er schmack-
hafte Leckerbissen. Flir Hauser
mit Warmedammplatten in
Leichtbauweise ist das inzwi-
schen ein ernstes Problem — der
Specht zerstort die kiinstliche
Warmeddammung!

Diese Ergebnisse belegt die EOTA-Wandpriifung, die eine
jahrelange Beanspruchung der Fassade durch Witterungsein-
flisse und mechanische Einflisse simuliert.

= Ergebnis Bewitterungssimulation: Die Wand wies keinerlei
Putzrisse oder andere Schadigungen auf.

= Ergebnis Kugelfallversuch: Eine Schlagenergie von 10
Joule hinterlieB lediglich einen leichten, kaum sichtbaren
Abdruckin der 2 cm dicken Putzschicht. Beste Vorausset-
zungen also, was die Widerstandsfahigkeit gegeniiber me-

chanischer Beanspruchung betrifft.




Spareffekt mit langer

Lebensdauer




Durch die stark gestiegenen Energiepreise in den letzten Jah-
ren kommt auf die Haushalte wohl klinftig eine dauerhaft hohe
Betriebskostenbelastung zu. Am meisten Energie verbraucht
die Heizung. Mehr als die Hélfte der Energie dient dazu, in
Wohnung und Haus wohlige Warme zu schaffen. Dabei haben
die Aulenwéande den hochsten Anteil an den Verlustflachen
der Gebaudehdillen.

Sparen mit Wertzuwachs

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung zeigt, dass eine Dammmag-
nahme trotz der erforderlichen Investition von Anfang an
jedes Jahr Geld spart. Zudem verbessert sich durch die Dam-
mung der AuBBenwand auch der Schutz der Bausubstanz — mit
dem entsprechenden Wertzuwachs fiir das Gebdude und der
Sicherung lhrer Altersvorsorge. Zusétzlich profitieren Sie von
der verbesserten Behaglichkeit der gedammten Raume. Im
Winter bleibt die Wandtemperatur angenehm warm, im Som-
mer angenehm kihl.

7 % 1%

Raumwarme
76 %

Keine ,Sanierung der Sanierung”

Mit der POROTON®-Warmedammfassade erzielen Sie einen
Spareffekt mit langer Lebensdauer. Die Lebensdauer der
POROTON®-WDF® erreicht die Lebensdauer des Gebaudes,
verlangert diese sogar durch den Schutz der Bausubstanz und
schiitzt Sie vor einer spateren Sanierung der Sanierung und
den damit verbundenen Kosten.

Endenergieverbrauch in Deutschland

25% der gesamten Endenergie werden in privaten Haushalten
verbraucht. Die Beheizung wiederum macht 76 % des Energie-
verbrauchs der Privathaushalte aus. Die Beleuchtung schlagt
gerade einmal mit 1% zu Buche!

- Raumwdrme

Warmwasser
sonstige Prozesswdrme

mechanische Energie

- Beleuchtung
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Vorteile im Uberblick

— Warmeleitzahl 0,055 W/(mK)

— verbessert den U-Wert einer Bestandswand aus den 70er-Jahren
von ca. 1,0 W/(m?K) um fast 80 % auf etwa 0,23 W/(m?K)

— dies entspricht einem Neubau mit POROTON®-T9®

Feuchteschutz

— dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Konstruktion

— Feuchteregulierung wie bei herkdmmlichem Ziegel-Massivbau
— keine Gefahr durch Schimmel

— angenehmes und wohngesundes Raumklima

— nicht brennbarer Baustoff

— keine Brandschiirzen im Sturzbereich nétig
— keine Brandlast durch die Fassade

— keine problematischen Flammschutzmittel

Keine Schimmelbildung im Wohnraum

— Schimmel im Wohnraum ist haufige Ursache fiir Allergien

— die dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Konstruktion erméglicht
Feuchteregulierung, verhindert Schimmelbildung

— gleichzeitig steigt die Oberflaichentemperatur an der Wandinnenseite - je hdher
diese Temperatur, desto geringer die Gefahr von Schimmelbildung

Vermindertes Risiko zur Algenbildung an der Fassade

— hohe Warmespeicherfahigkeit durch 15 mm starken Ziegelsteg
und 20 mm mineralischen Leichtputz

— das verringert die Tauwasserkonzentration an der Fassadenoberflache, wodurch
Algen keine Lebensgrundlage haben

— keine giftigen Putzzusétze (Biozide) notig

— baubiologisch einwandfrei wie alle perlitgefiillten Ziegel von POROTON®
— geflllt mit reinem, natiirlichem Perlit
— kein kiinstlicher Dammstoff

- klimaneutrale Ziegel, gepriift und bestitigt vom TUV Nord
— Entsorgung der Abfalle als reiner Bauschutt moglich

22



Energieausweis & KfW-Férderung

— CO,-Emmisionen werden verringert

— Energieressourcen werden geschont

- seit 01.01.2009 ist fiir alle Wohngebaude ein Energieausweis erforderlich;
langfristige Heizkostenreduzierung lohnt sich also

— die KfW-Bank fordert energetische SanierungsmaBnahmen im Bestand
groBziigig mit dem Programm ,Energieeffizient Sanieren”

Mechanische Widerstandsfahigkeit

— die harte Schale schiitzt einen weichen Kern

— geringere Verletzungsgefahr der Wand, z. B. bei Vandalismus,
Spechtangriff, Hagel etc.

— sehr langlebiges und dadurch wirtschaftliches System

Wirtschaftlichkeit

— qualitativ hochwertiges System aus Ziegel und Perlit

— POROTON®-WDF® ist ein sehr langlebiges System - die gefiirchtete
,Sanierung der Sanierung” wird verhindert

— hohe Wirtschaftlichkeit durch Bestandigkeit und Dauerhaftigkeit

Behaglichkeit

— durch die AuBendammung mit POROTON®-WDF® erhoht sich die
Oberflachentemperatur an der Innenseite der Wand

— je hoher diese Temperatur ist, um so geringere Raumtemperaturen sind notig,
um ein behagliches Wohnklima zu erreichen

Dicke AuB3enstege schiitzen vor schadlichen Putzrissen

— entscheidend fir die Sicherheit gegen Putzrisse ist besonders die Dicke
der Ziegel-AuBenstege

— grundsatzlich gilt: Je dicker und fester die AuBenstege, desto sicherer werden
schédliche Putzrisse vermieden!

— die WDF-Ziegel von Schlagmann haben Auf3enstegdicken von
mindestens 15 mm und bieten somit einen optimalen und sicheren Putzgrund

Schallschutz

- Verbesserung des Schallschutzes um bis zu 2 dB mdglich
— Ruhe im Wohnraum durch verbesserten Schallschutz

23
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1. Systemvarianten

Knirsch vor der tragenden AuBenwand

WDF-SCHRAUBDUBEL

TRAGENDE WANDKONSTRUKTION

POROTON®-WDF®

(VERANKERUNG MIT TELLERDUBEL)

MINERALISCHER LEICHTPUTZ

Abstand < 4 cm zur tragenden Auenwand

N

BESTANDSWAND

POROTON®-WDF®

AUBENPUTZ BESTANDSWAND

HINTERFGLLUNG MIT PERLIT
ZUM AUSGLEICH VON

UNEBENHEITEN IM BESTAND

WDF-SCHRAUBDUBEL

NN

ANLEGE- UND HINTERFULL-
MERTEL (H CA. 5 CM) ZUR
DRUCKIBERTRAGUNG NACH
JEDER 2. SCHICHT

MASCHINENLEICHTPUTZ

Abstand > 4 cm bis 15 cm zur tragenden Auf3enwand

TRAGENDE WANDKONSTRUKTION

v/

(66F. VERPUTZT)

KERNDAMMUNG BIS MAX. 150 MM

(INKL. 66F. VORHANDENER ALTPUTZ)

POROTONS®-WDF®

(VERANKERUNG MIT TELLERDUBEL)

WDF-SCHRAUBDUBEL

MINERALISCHER LEICHTPUTZ

FASERBETON-MAUERSTARKE

D=30 MM ZUR DRUCKUBERTRAGUNG
(EGALISATION ZUM UNTERGRUND UND
ZUR WDF MIT MORTEL MIND. M5)

POROTON®-WDF® kann ohne Abstand
vor der tragenden Wand aufgemauert
werden. Zur Stabilisierung wird die
warmeddammende Vormauerschale
mit Tellerdiibeln riickverankert.

Weist die tragende Konstruktion
Unebenheiten auf, dann wird
POROTON®-WDF® mit maximal 4 cm
Abstand (inkl. ggf. vorhandenem Putz)
aufgemauert. Zur Ubertragung von
Winddruckkréften werden zwischen
Vormauerschale und tragender Wand
Méortelpunkte im Abstand von max.
50 cm untereinander angeordnet. Der
verbleibende Zwischenraum kann
wahlweise mit Luftschicht ausgefiihrt
oder mit Warmedammung bzw. einer
Perlitschuittung aufgefiillt werden.
AnschlieBend wird die Vormauer-
schale riickverankert und verputzt.

POROTON®-WDF® kann mit einem
Abstand bis 15 cm vor der tragenden
AuBenwand (inkl. ggf. vorhandenem
Putz) aufgemauert werden. Der Zwi-
schenraum wird mit einer Warme-
dammschicht aufgefillt. Zur Ge-
wahrleistung der Druckiibertragung
werden Faserzement-Mauerstarken im
Abstand von max. 50 cm untereinan-
der angeordnet. Anschlieend wir die
Vormauerschale riickverankert und
verputzt.
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U-Wert Tabellen

WDF-180
Ziegel Rohdichte 1,0 Bims-Hohlblock Stahlbeton
POROTON®-WDF®-180
d=24cm d=30cm d=36,5cm d=30cm d=24cm
knirsch 0,24 0,23 0,22 0,24 0,27
+2 cm Perlitschiittung WLG 045 0,22 0,21 0,20 0,22 0,24
+4 cm WLG 035 0,19 0,19 0,18 0,19 0,21
+6 cm WLG 035 0,17 0,17 0,16 0,17 0,18
+ 10 cm WLG 035 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15
+ 12 cm WLG 035 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
+15cm WLG 035 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
U-Wert mit 2,0 cm Maschinenleichtputz/Faserleichtputz
WDF-120
Ziegel Rohdichte 1,0 Bims-Hohlblock Stahlbeton
POROTON®-WDF®-120
d=24cm d=30cm d=36,5cm d=30cm d=24cm
knirsch 0,34 0,33 0,31 0,35 0,40
+2 cm Perlitschiittung WLG 045 0,30 0,29 0,28 0,30 0,34
+4 cm WLG 035 0,25 0,24 0,24 0,26 0,28
+6 cm WLG 035 0,22 0,21 0,20 0,22 0,24
+ 10 cm WLG 035 0,17 0,17 0,17 0,18 0,19
+ 12 cm WLG 035 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17
+ 15 cm WLG 035 0,14 0,14 0,13 0,14 0,15

U-Wert mit 2,0 cm Maschinenleichtputz/Faserleichtputz
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2. Vertikaler Lastabtrag

Bei den folgenden Empfehlungen werden Annahmen getroffen, die von den Gegebenheiten vor Ort abweichen kénnen
(z.B. Tragfahigkeit der Bestandswand ...). Die Anwendung ist bei jedem Bauvorhaben durch einen Tragwerksplaner zu prifen.

Vertikaler Lastabtrag liber ein Fundament

Der vertikale Lastabtrag der WDF® erfolgt Gber ein Betonfundament. Bei nicht un-
terkellerten Gebauden bzw. bei Gebduden, bei denen der Keller gedammt werden
soll, kann das vorhandene Fundament einfach verbreitert werden. Die Breite des
Fundaments ist so zu wahlen, dass die WDF-Vormauerung mindestens mit halber
Steinbreite aufliegt.

Fundament mit Perimeterddmmung

BESTANDSWAND

R4
—e
MASCHINENLEICHTPUTZ .
POROTON®-WDF® : :
AUSGLEICHSSCHICHT AUS / 1 m

ANLEGE- UND HINTERFGLLMGRTEL |

BITUMENBAHN R 500

HORIZONTALE ABSTUTZUNG GEGEN KIPPEN

ARMIERUNGSPUTZ MIT GLASFASERGEWEBE

SOCKELDGMMPLATTE

FLEXTBLE MINERALISCHE PUTZABDICHTUNG

BESTANDSABDICHTUNG NACH DIN 18195

BETONFUNDAMENT
NACH STATISCHEN ERFORDERNISSEN




Vertikaler Lastabtrag Giber Ortbetonbalken (Befestigungslosung fiir Beton-Untergriinde)
Im Bereich von Betonbauteilen (Wanden oder Decken) kann die Lastabtragung iber einen vorgesetzten Ortbetonbalken
erfolgen. Die maximale Ubermauerungshéhe mit POROTON®-WDF® betragt 12 m.

Nachdem die Bewehrung am aufgerauten
Bestand angebracht ist, kann die Perimeter-
dammung montiert weden. Diese wird geklebt
und zusétzlich geduibelt (z.B. mit Ejotherm

STR U 2G).

BESTANDSWAND

Mit Vergussbeton oder flieBfdhigem Normal-
beton (= C20/25) wird nun der Ortbetonbalken
als Aufstandsflache fir POROTON®-WDF®
erstellt. Die Vormauerung muss mindestens zur

Halfte auf der Betonfldche aufliegen. Die Peri-
meterddmmung dient als verlorene Schalung.

MASCHINENLEICHTPUTZ

ARMIERUNGSPUTZ MIT GLASFASERGEWEBE

POROTON°®-WDF® AUSGLEICHSZIEGEL AUF AUSGLEICHS-
SCHICHT AUS ANLEGE- UND HINTERFULLMORTEL UND r "

66F. BITUMENBAHN

INJEKTIONSMORTEL HILTI HIT HY 200-A + REBAR ¢ 10 MM l
BOHRLOCHTIEFE 15 BZW. 5 CM, DURCHMESSER 14 MM

ABSTAND 25 CM
; £ N\
OBERFLACHE BESTAND AUFRAUEN S
~ \
LANGSBEWEHRUNG 2x o 10 MM u
VERGUSSBETON ODER €25/30 FLIESSFAHIG \
-

ZUSATZLICHE MECHANISCHE BEFESTIGUNG DER SOCKEL- l
DAMMUNG MIT DAMMSTOFFDUBEL z.8. TERMOZ 8U/305
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BESTANQSDECKE
»C 20/25

15 cm




Vertikaler Lastabtrag tiber Uberstand Stahlbetondecke/Bodenplatte
Diese Losung bietet sich bei Neubauten an. Das Auflager fiir die WDF-Vormauerung wird im Zuge der Betonarbeiten erstellt und
muss nicht nachtraglich angebracht werden. Die Vormauerung muss mindestens zur Halfte auf der Betonflache aufliegen.

WDF-SCHRAUBDUBEL

MINERALISCHER LELCHTPUTZ

POROTON®-WDF®
(VERANKERUNG MIT TELLERDUBEL)

TRAGENDE WANDKONSTRUKTION

HORIZONTALABDICHTUNG MIT
RISSUBERBRUCKENDER MDS

AUSGLEICHSSCHICHT AUS
ANLEGE- UND HINTERFULLMORTEL

30 CM PLANMAS
15 CM FERTIGMAR

25CM

DECKE BZW. BODENPLATTE MIT UBERSTAND
~ 60K AUFLAGER MIND. 0,5 x DICKE WDF

VLIESKASCHIERTES FUGENBAND IM UBERGANG
g MAUERWERK ZU SOCKELDAMMPLATTE
g IN MDS EINBETTEN

RISSUBERBRUCKENDE MDS
(PUTZABDICHTUNG)

STIRNDAMMUNG

<) UBERLAPPUNG DER SCHUTZSCHICHTEN
i . UNTERHALB DES SOCKELPUTZES CA. 20 CM

210 CM i RISSUBERBRUCKENDE MDS
(SOCKELABDICHTUNG)

VERTIKALABDICHTUNG NACH DIN 18533
Z.B.PMBC (ABHANGTS VON EINWIRKUNG
UND NUTZUNGSKLASSE)

I\
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Vertikaler Lastabtrag tiber Edelstahlkonsolen V4A (Befestigungslosung fiir Mauerwerk-Untergriinde)
Die Lastabtragung bei Untergriinden aus Mauerwerk erfolgt durch Einzelkonsolen aus Edelstahl V4A. Eingemortelt in den

Untergrund kdnnen so grof3e Lasten der Vormauerung auf das tragende Mauerwerk tibertragen werden.

Erstellen des Bohrlochs (d =125 mm) in der Bestandswand mit handge- Der Abstand der Konsolen richtet sich nach der Art des Untergrundes und
fihrtem Bohrgerat. Zur Fiihrung der Bohrkrone wird vorher eine der Ubermauerungshéhe (siehe Tabelle).
Schablone angebracht.

Die Bohrlécher werden hohlraumfrei mit Montagemaértel ausgefullt. Die Konsolen werden mit Ziegelsttirzen (115/113) Giberbriickt und
AnschlieBend werden die Konsolen mittig in das ausgemortelte anschlieBend geddmmt. Nach Auftrag einer Mértelausgleichsschicht
Bohrloch gesetzt. kann mit den Mauerarbeiten begonnen werden.

Tabelle fiir Konsolanordnung
Konsoldurchmesser 125 mm, Vermortelung mit Montagemoértel Konsole

Ubermauerungshéhe [m]

Bestandswand*
<3,00 <6,00 <9,00 <12,00

MW Vollstein

Rohdichte > 1,2 kg/dm?
Festigkeitsklasse =12, MG lla
f, = 5,0 MN/m?

Konsolabstand
Konsolldnge =20 cm 2,0 1,1 0,7 0,5
Stahlprofil V4AA 80/40/2 mm

MW Hochlochziegel
Rohdichte >0,7 kg/dm?
Festigkeitsklasse =6, MG lla
f.=3,1 MN/m?

Konsolabstand
Konsolldnge =20 cm 1,4 0,7 0,5 0,3
Stahlprofil V4A 80/40/2 mm

*andere Untergriinde nach Ricksprache mit der Schlagmann Bauberatung

Der Abstand der Konsolen kann durch Erhéhung des Lochdurchmessers vergrof3ert werden.
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Detailzeichnung Konsole fiir Mauerwerk

-~
-

STAHLPLATTE
250/100/10

Ay =3 MM

RR 80/40/2
V4A

BESTANDSWAND

MASCHINENLEICHTPUTZ

POROTON®-WDF® AUSGLETCHSZIEGEL AUF AUSGLEICHS-

SCHICHT AUS ANLEGE- UND HINTERFULLMORTEL UND
66F. BITUMENBAHN

DEMMPLATTE 60 MM

TROPFKANTENPROFIL

ARMIERUNGSPUTZ MIT 6LASF

A A

SOCKELDEMMPLATTE

FLEXIBLE MINERALTSCHE PUTZABDICHTUNG

BAUWERKSABDICHTUNG NACH DIN 18195
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3. Anlegen der ersten Schicht

Zum Hohenausgleich wird wie bei herkdmmlichem Planziegelmauerwerk eine Ausgleichsschicht aus Anlege- und Hinterfill-

mértel aufgebracht. Wird die WDF-Vormauerschale mit Uberstand aufgemauert, dann ist fiir diesen Arbeitsschritt eine Monta-

geunterstltzung erforderlich.

POROTON®-WDF® Ausgleichsziegel

Ausgleichsschicht aus Anlege- und Hinterfiillmortel

Bitumendachbahn R500

Ziegelsturz (115/113)
Kantholz 60/120 mm
WDF®-Konsole

Dachlatte 30/50 mm

Das Setzen der ersten Steinreihen erfolgt in das noch frische Mértelbett. Falls das Mortelbett vor dem Versetzen der ersten

Steinreihe bereits abgebunden hat, wird unmittelbar vor dem Versetzen der Ziegel eine Lage Diinnbettmortel aufgezogen.

4. Auftrag Dunnbettmortel

= Anmachen des Mértels mit ca. 10 Liter Anmachwasser pro Sack. Verwendung eines groBen Mortelkibels (30 Liter)
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Zur Herstellung der Vormauerung darf nur der mitgelieferte Dlinnbettmértel verwendet werden.

und Doppelrihrquirl wird empfohlen. Um die Plastizitdt des Mortels zu verbessern, wird der Mortel ca. 5 Minuten
nach dem Anriihrvorgang nachgertihrt.
Der Diinnbettmortel ist in einer Fugendicke von ca. 1-3 mm mit dem Mértelschlitten aufzutragen.




9. Hinterfullung mit Perlit

Weist die tragende Konstruktion Unebenheiten auf, dann
wird POROTON®-WDF® mit maximal 4 cm Abstand (inkl. evtl.
vorhandenem Putz) aufgemauert. Der verbleibende Zwi-
schenraum kann wahlweise mit Luftschicht ausgefiihrt oder
mit Warmedammung bzw. einer Perlitschiittung aufgefiillt
werden.

Um die Lagerfuge vor Verunreinigungen zu schitzen, wird
diese wdhrend der Verfillarbeiten abgedeckt. Damit wird
ein fachgerechter Diinnbettmdértelauftrag gewahrleistet.

Zur Ubertragung von Winddruckkriften werden zwischen
Vormauerschale und tragender Wand Mortelpunkte im Ab-
stand von max. 50 cm untereinander angeordnet.

Bei dieser Ausfiihrungsvariante entstehen offene Fugen, z. B.
im Bereich der Fensterlaibung oder am Dachanschluss. Diese
Fuge ist mit Anlege- und Hinterfullmortel zu schlieen. Da-
mit wird u. a. das Herausrieseln der Perlitschiittung verhin-
dert und ein fachgerechter Bauteilanschuss gewéhrleistet.
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6. Ausfuhrung mit Kerndammung

e

o

A

AN

TRAGENDE WANDKONSTRUKTION

(66F. VERPUTZT)

KERNDAMMUNG BIS MAX. 150 MM

W%

/\

N

X

a0

(INKL. 66F. VORHANDENER ALTPUTZ)

POROTON®-WDF®

(VERANKERUNG MIT TELLERDUBEL)

WDF-SCHRAUBDUBEL

MINERALISCHER LEICHTPUTZ

W%

A/

FASERBETON-MAUERSTARKE

D=30 MM ZUR DRUCKUBERTRAGUNG
(EGALISATION ZUM UNTERGRUND UND
ZUR WDF MIT MORTEL MIND. M5)

POROTON®-WDF® kann auch mit einem Abstand bis 15 cm vor der tragenden Auflenwand aufgemauert werden. Der Zwischen-

raum wird mit einer Warmedammschicht ( z. B. Perlitschiittung oder Mineralfaser) aufgefillt. Zur Ermittlung des Abstands wird

neben der Dicke der Kernddmmung auch ein ggf. vorhandener Bestandsputz berlicksichtigt. Auftretende Winddruckkrafte wer-

den durch die Einlage von Faserzement-Mauerstarken im Abstand von max. 50 cm untereinander in die tragende Konstruktion

abgeleitet. AnschlieBend wird die Vormauerschale riickverankert und verputzt.
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Um eine direkte Lasteinleitung zu gewdhrleisten, diirfen die
Mauerstérken keinen Abstand zum tragenden Untergrund
bzw. zur WDF-Vormauerschale aufweisen. Dies wird durch
eine Egalisation mit Mauermortel gewahrleistet.

Die Verdiibelung erfolgt spater in den T-Fugen der WDF-Vor-
mauerschale (siehe Diibelschema Seite 39). Um Probleme
beim Bohren der Diibellécher zu vermeiden, sind die Mauer-
starken nicht im Bereich dieser T-Fugen anzuordnen.

Produktempfehlung Mauerstarke: Max Frank, MR221250,
AuBendurchmesser 40 mm (erhaltlich im Spezialfachhandel)



/. Fensteranschluss

Fensterstiirze werden mit gdngigen Ziegelstiirzen, Hohe
11,3 cm ausgefihrt. Die Stilrze liegen seitlich jeweils 11,5 cm
in einem Mortelbett aus Anlege- und Hinterfiillmortel auf.
Am Sturzauflager werden wegen der hoheren Druckfestig-
keit POROTONC®-WDF®-Ausgleichsziegel mit zusatzlichen
Ziegelstegen eingesetzt.

Zwischen Ziegelsturz und tragender AuBenwand wird
Warmedammung eingelegt. Bei Anforderungen an den
Brandschutz wird ein nicht brennbarer Dammstoff einge-
setzt. Zum Beispiel Dammplatte 120 aus Steinwolle.

Die Ubermauerung des Sturzes erfolgt ebenfalls mit
WDF-Ausgleichsziegel.

Um auch am seitlichen Fensterabschluss Warmebriickenein-
flisse zu reduzieren, kann der Fensterrahmen wahlweise mit
WDF Ubermauert oder eine Laibungsdammung angebracht
werden. Bei Anforderungen an den Brandschutz empfehlen
wir auch hier nicht brennbare Dammstoffe. Zum Beispiel
Laibungsd@ammplatte 20 aus Steinwolle.

Ausfuihrungsdetails zum Fensteranschluss siehe Abschnitt

Detailvorschlage.

35



Rundbogenfenster

Zur Herstellung eines Rundbogens/Segmentbogens mit
POROTON®-WDF® empfehlen wir die Verwendung des
WDF-Ausgleichsziegels. Dieser wird bauseits geviertelt und
mit Hilfe einer Lehre vermauert. Am Scheitel wird ein keilfor-
miges Stlick eingepasst. Die StoRe der Ziegel werden mit
Anlege- und Hinterfiillmortel ausgemaértelt. Die Lehre kann
nach dem Aushérten des Mortels entfernt werden.

Schnitt 1: Schnitt 2: WDF-Ausgleichsziegel
WDF-Ausgleichsziegel WDF-Ausgleichsziegel geviertelt
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8. Dachanschluss

Ortgang

[E—— - _ Der Anschluss der WDF-Vormauerung erfolgt mit 2 - 3 cm
L Abstand zur Dachschalung. Die WDF-Ausgleichsziegel wer-
den schrag geschnitten. Die Fuge wird mit Warmedammung,
z. B. WDF-Laibungsplatte, ausgefllt.

T

1130315l

Traufe

Bevor der traufseitige Dachanschluss erfolgt, wird der
Dlnnbettmortel der vorletzten WDF-Reihe aufgetragen.

AnschlieBend wird ein an die Dachschrdge angepasster
WDF-Ausgleichsziegel gesetzt und ein weiterer Stein unter-
halb eingepasst. Der Auftrag des Diinnbettmortels erfolgt
vor dem Versetzen des Steins. Die Ausflihrung des Dachan-
schlusses erfolgt am besten zu zweit.
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9. Ruckverankerung

Montage der Diibel zur Stabilisierung der Vormauerschale

Nach dem Aushérten des Mauermortels unter der ersten Steinreihe und des Diinnbettmértels in der Lagerfuge kann mit dem
Setzen der ersten Diibel begonnen werden. Die Montage der Diibel erfolgt wie unten dargestellt. Die Bohrung fiir den Schraub-
diibel wird in einer T-Fuge erstellt. AnschlieBend wird das Bohrloch im Bereich der WDF mit einem 19-mm-Bohrer aufgewei-

tet. Die ersten Dibel zur Fixierung der Vormauerschale werden zwischen die zweite und dritte Steinreihe von unten gesetzt.
AnschlieBend erfolgt die Montage der Diibel, entsprechend der unten gezeigten Diibelschemata. Die Dibel verhindern das
Kippen der Vormauerschale. Die ggf. vorhandene Montageunterstiitzung kann somit entfernt werden. Zum Schutz der Kunst-

stoffdiibel vor UV-Strahlung ist die Fassade innerhalb von 6 Wochen zu verputzen.’

Erstellen des Bohrlochs in einer T-Fuge mit Den Schraubkopf nur bis zum Ende des dicke- Verschlussstopfen einfligen, fertig.
WDF-Stufenbohrer oder in zwei Arbeitsgangen ren Duibelschafts eindrehen. So entsteht kein

mit einem 8 mm und einem 19 mm Steinboh- Druck auf die Vormauerschale. Um ein zu tiefes

rer. Zur Aufnahme des dickeren Dibelschafts Eindrehen der Schraube zu verhindern, wird

wird das Bohrloch tiber die gesamte Tiefe die Setztiefe am Setzwerkzeug markiert und

der WDF-Vormauerschale hyy: auf 19 mm das Drehmoment am Schrauber reduziert.

aufgeweitet.

* gilt fur alle Kunststoffdiibel (EAD 330196-00-0604)

Wahl der Diibelldnge he

Die Wahl der Dubellénge ist abhdngig von folgenden Parametern: huor heo h
hyor = Dicke POROTON®-WDF® ' ' P
h = Dicke der Kernddmmung

h,, =Unebenheiten der tragenden Wand bzw. Putz
h = Verankerungstiefe 25 mm (65 mm bei Porenbeton)

Beispiele:

a) Tragende Wand aus HLz nach DIN 105; POROTON®-WDF®-180; 2 cm Kernddmmung; 2cm Bestandsputz
— Dibelldnge = 245 mm (Dibelwahl: WDF-Schraubdubel 255)

b) Tragende Wand aus Beton C12/15; POROTON®-WDF®-120, 6 cm Kernddmmung
— Dibelldnge = 205 mm (Dlbelwahl: WDF-Schraubdiibel 215)
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Festlegung der Diibelanzahl

Windlastzone 1 Windlastzonen

Anzahl der Dubel (Stk./m?)
Untergrund Gebaudehdhe < 10m Gebaudehoéhe 10-18m
Flache Rand* Flache Rand*
Beton > C12/15 4 4 4 4
oder Hochiochiiegel HLZ 4 4 4 4
Porenbeton 4 4 4 5

Windlastzone 2

Anzahl der Diibel (Stk./m?)
Untergrund Gebaudehthe < 10m Gebaudehohe 10-18m
Flache Rand* Flache Rand*
Beton = C12/15 4 4 4 4
Kalksandstein K.SL 4 4 4 4
oder Hochlochziegel HLZ Windlastzone 1 mit 22,5 m/s
Porenbeton 4 5 > 6 Windlastzone 2 mit 25,0 m/s
Windlastzone 3 mit 27,5 m/s
- Windlastzone 4 mit 30,0 m/s
*Ermittlung der Randbereiche nach DIN EN 1991-1-4/NA
Dibelschemata mit 4 bis 8 Diibeln je Quadratmeter
m nl w I P M m [
@ @ L o L O

+—¢

4 Diibel pro m?

%7

ﬁ

*

5 bzw. 6 Diibel pro m*

+— ¢

7 bzw. 8 Diibel pro m?

%7
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10. Befestigung an POROTON®-WDF®

a) Allgemeine Hinweise zum Bohren in POROTON®-WDF®
= Drehbohren ohne Schlag- und Hammerwerk!
Durch die hohe Schlagenergie der Bohrmaschine wiirden sonst die Ziegelstege rosettenartig ausbrechen
= Scharf angeschliffenen Hartmetallbohrer verwenden
= Dibelverbindungen sind ingenieurmafig zu planen und zu bemessen

b) Gegenstdande mit geringen Lasten (< 20 kg; z. B. Lampen, Bilder usw.)

Gegenstande, die keine grof3en Lasten auf die Vormauerschale verursachen, kdnnen mit einfachen Universaldiibeln
befestigt werden. Hierzu eignet sich z. B. der fischer Universaldiibel UX/FU oder der ZEBRA Shark W-ZX von Wiirth.
Erhaltlich in jedem Baumarkt in den Durchmessern 6 — 10 (14) mm.

-

fischer UX fischer FU Wiirth ZEBRA Shark W-ZX®

¢) Gegenstande mit mittelschweren Lasten (< 50 kg; z. B. Kiichenschranke bei Innenddammung)

Mittelschwere Lasten werden mit Rahmendibeln durch POROTON®-WDF® hindurch an der Bestandswand befestigt.
Die Verankerungstiefe im Untergrund (Bestandswand) soll mind. 70 mm beim Diibeltyp FUR bzw. 50 mm beim SXR
betragen. Inklusive WDF (z. B. 120 mm), Hinterfiillung (z. B. 25 mm) und der Putzdicke (15 mm) ist eine Dlbelldnge
von ca. 230 mm erforderlich.

Dubelempfehlungen: POROTON®-WDF® - 120: fischer FUR 14x240 T oder fischer SXR 10x230 T
POROTON®-WDF® - 180: fischer FUR 14x300 T oder fischer SXR 10x260 T

d) groBere Lasten
GroBere Lasten werden mit dem Abstandsmontagesystem Thermax in der tragenden Bestandswand verankert.

Funktionsweise Thermax

@ Die Gewindestange aus galvanisch verzinktem Stahl © Der Anti-Kilte-Konus minimiert Warmeverluste durch

Uberbriickt die Ddmmung und verankert mit der thermische Trennung.

Injektionstechnik sicher in der Wand. O Klemmdicke bis 16 mm einstellbar durch Herausdrehen
© Justierbar fiir unebene Untergriinde zur verwindungs- des Gewindestifts

freien Montage ﬂ Die dauBeren Stahlteile sind aus nichtrostendem Stahl.
© Konus aus glasfaserverstarktem Hochleistungskunststoff © Gewindestift mit Sechskant-Aufnahme 6 mm

@ Das Konus-Ende mit Hartmetallaufsitzen frast sich bei
der Montage von selbst durch Putz und Ziegelschale.

....... ~

it W GO hr'w.!.'
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11. AulBenputz auf Ziegelmauerwerk

IWM Merkblatt: Leitlinien fiir das Verputzen von Mauerwerk und Beton
Neueste Erkenntnisse zum Verputzen von Mauerwerk beinhalten die ,Leitlinien zum Verput-
zen von Mauerwerk und Beton” vom Industrieverband Werkmortel IWM. Beziiglich dieser

Leitlinien geben wir folgende Putzempfehlung fiir unsere Ziegelsysteme:

Leichtputz
Untergrund Normalputz Typ| Typll Dammputz
Maschinenleichtputz Faserleichtputz, Ultraleichtputz
Gilt fur tbliche Putzflichen, z.B. auf regelgerecht ausgefiihrtem Mauerwerk nach DIN 1053-1, die keiner erh6hten Beanspruchung ausgesetzt sind.

POROTON®-58°/59°/510°
POROTON®-FZ8/FZ9/FZ10-Objekt V4 VeV a4 Va4 VA4

Planziegel-T16°
POROTON®-T7°/T8°/T9®

POROTON®-WDF® _ S S S

POROTON®-FZ7
Planziegel-T14°

Planziegel-U8/U9/T10°/T12° - v a4 Y

Besondere MaBnahmen, z.B. das Aufbringen eines Armierungsputzes mit vollflichiger Gewebeeinlage auf den Unterputz, sind bei Putzflachen, bei
denen das Putzsystem einer erhéhten Beanspruchung ausgesetzt ist, erforderlich. Hierzu zéhlen unter anderem:

= besondere Exposition der Fassade; Dachiiberstand < 40 cm

= Verwendung spezieller Oberputze (feinkdrnig < 3 mm bzw. dunkle Fassadenbeschichtung)

= erhohte Feuchtebelastung

= erhebliche UnregelmaBigkeiten im Putzgrund

- nicht geeignet v/ bedingt geeignet v / geeignet v v v/ besonders geeignet

AuBlenputz-Empfehlung

Unterputz

Leichtputz aus Maschinenleichtputz Typ | oder Faserleichtputz/Ultraleichtputz Typ Il. Als bewahrte Arbeitsweise wird empfohlen,
den Unterputz in zwei Arbeitsgdngen - ,nass in nass” — aufzutragen. Im ersten Arbeitsgang wird dabei geriistlagenweise eine
Schicht von ca. 10 mm Dicke angetragen, die im zweiten Arbeitsgang auf die vorgesehene Unterputzdicke von 15-20 mm fertig-

gestellt wird.

Armierungslage und Oberputz

Vor dem Auftrag des Oberputzes muss fiir den Unterputz eine Mindeststandzeit von einem Tag je mm Putzdicke eingehal-
ten werden. Gebrauchliche Oberputzdicken sind ca. 3 bis 5 mm dick. Oberputze kdnnen immer feine, unschédliche Haarrisse
aufweisen. Daher empfehlen wir, auf den Unterputz einen Armiermértel mit vollflachiger Gewebeeinlage aufzutragen. Glatt

geriebene einlagige AuBBenputze entsprechen nicht den anerkannten Regeln der Technik.

Hinweise zur Ausfiihrung DEGELMAUERWERY,

= Putzarbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C ausfiihren. _

= Um Ansatze im Bereich der Gerlstbohlen zu verhindern, sollen durchgehende Flachen * ~ ‘
ohne Unterbrechung fertiggestellt werden. '-%'H_JE;!-'—H .

= Der frische Edelputz ist vor zu rascher Austrocknung (starker Wind, direkte Sonneneinstrahlung) E sl

sowie ungunstigen Witterungseinfliissen (Schlagregen, Frost etc.) zu schiitzen.

= Farbige Edelputze sind dem Stand der Technik entsprechend mit einem Egalisationsanstrich
. — . " . . Ausfuhrliche Informati
(siehe Merkblatt ,Egalisationsanstriche auf Edelputzen”, Industrieverband Werkmortel e.V.) frnsdinrslice Eogtsr:r;: :;?5?

zu versehen www.schlagmann.de
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12. Schutz vor Niederschlag

Ziegelmauerwerk ist vor Regen und Schnee zu schitzen.

SchutzmafBnahmen zur Ableitung von Tagwasser sind laut VOB Teil C DIN 18330 Nebenleistungen, selbst wenn sie im LV nicht geson-
dert aufgefiihrt sind. SchutzmalRnahmen sind erforderlich, um Ausschwemmungen, Frostschdden und Putzschdden zu vermeiden.
a) Baustoffe sind bereits vor der Verarbeitung gegen Durchfeuchtung zu schiitzen.

b) Fensterbriistungen und Mauerkronen sind mit Folien oder dgl. abzudecken.

¢) Anfallendes Regenwasser vom Dach ist abzuleiten.

Infos zum Mauerabdecksystem finden Sie unter www.mauerschutz.com

13. Mauerarbeiten im Winter

Mauern bei Frost (VOB Teil C — DIN 18330 und DIN EN 1996-2 / NA, NCl zu. 3.6.3.)

Das Arbeiten bei Frost ist bei allen Mauerstein- und Mértelsorten grundsatzlich kritisch. Die kalten Temperaturen verhindern
bzw. verzdgern das Abbinden des Méortels und beeintrachtigen den Haftverbund zwischen Stein und Mortel. Frosteinwirkung
im frilhen Stadium beeintrachtigt nachhaltig die Mortelfestigkeit (durch die Volumenvergré3erung von Wasser zu Eis wird
frischer und noch wenig fester Mortel in seinem Geflige gestort).

DIN EN 1996-2 / NA: ,Bei Frost darf Mauerwerk nur unter besonderen Schutzmaf3nahmen ausgefiihrt werden!”

Gefrorene Baustoffe diirfen grundsatzlich nicht verarbeitet werden. Abhangig von den Auflentemperaturen sind folgende
allgemeine Schutzmafnahmen vorzusehen:

= Bei Temperaturen unter +5 °C sind die Zuschlagstoffe abzudecken.

= Bei Temperaturen unter 0°C sind die unvermauerten Ziegel abzudecken.

= Anmachwasser und Zuschlagstoffe fiir den Mértel sind vor dem Mischen anzuwarmen.

Kleinere Mortelmengen anmachen und diese warm halten.

Die Verwendung von Frostschutzmitteln und/oder Auftausalzen ist nicht zuldssig,

diese kdnnen das Mauerwerk schddigen (Abplatzungen und Ausblihungen).

= Auf gefrorenem Mauerwerk darf nicht weitergemauert werden (evtl. Mauerwerk/Mauersteine anwarmen).

= Frisches Mauerwerk ist vor Frost zu schitzen - z. B. durch Abdecken mit Folie.

= Teile von Mauerwerk, die durch Frost oder andere Einfliisse beschadigt sind, sind vor dem Weiterbau abzutragen.

Das Mauern bei Frost bedarf nach VOB Teil C, DIN 18330, Absatz 3.1.2 der Zustimmung des Auftraggebers. Vorsorge- und
SchutzmafBnahmen fir das Mauern bei Frost sind nach Absatz 4.2.21 besondere Leistungen.
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14. Detailvorschlage

Den aktuellen Stand unserer Detailvorschlage finden Sie unter www.schlagmann.de/caddetails-wdf

Bei allen Detailzeichnungen handelt es sich um Systemzeichnungen und allgemeine Planungsvorschlage. Sie sind nicht fiir alle Bauvorhaben allgemeingtiltig. Der
Verarbeiter ist fuir die Priifung der Anwendbarkeit und Vollstandigkeit eigenverantwortlich. Es gelten die allgemein gtiltigen Vorgaben der DIN-Normen.

1. Fenster

1.1 Fensterlaibung, Fenster fassadenbiindig

POROTON®-WDF®

MASCHINENLEICHTPUTZ

ANPUTZLEISTE SCHLAGREGENDICHT

FENSTER BiNDIG

[ MIT BESTANDSFASSADE
\
N
-4 — Zoom
~ [ BESTANDSWAND

1.2 Fensterlaibung, Fenster zurlickgesetzt

POROTON®-WDF®

o MASCHINENLEICHTPUTZ

7 1 ANPUTZLETSTE MIT GEWEBE
i SCHLAGREGENDICHT
[
| ¥ LETBUNGSDEMMPLATTE 20
1 (VOLLFLACHIG GEKLEBT UND ARMIERT
MIT KLEBE- UND ARMIERMRTEL)
A BESTANDSWAND
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1.3 Fensterbriistung, Fenster fassadenbiindig

Fensterbankanschluss
schlegregendicht

Deckelung mit DBM

POROTON®-WDF® A

Maschinenleichtputz

POROTON®-WDF®

n 4 q

1.4 Fensterbristung, Fenster zurlickgesetzt

RAHMENDGMMUNG
(Z.B. LAIBUNGS-DGMMPLATTE 20)

FENSTERBANKANSCHLUSS
SCHLAGREGENDICHT

DECKELUNG MIT DBM E;

POROTON®-WDF® AUSGLEICHSZIEGEL

MASCHINENLEICHTPUTZ

POROTON®-WDF®

BESTANDSWAND

Fensterbriistung

N =
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1.5 Fenstersturz, Fenster fassadenbiindig (Offnung < 1,75 m)

BESTANDSWAND - / /

MASCHINENLEICHTPUTZ

POROTON®-WDF® (STOSSFUGEN DER ERSTEN REIHE
BER STURZ MIT DBM VERKLEBT)

AUSGLEICHSSCHICHT AUS L
ANLEGE- UND HINTERFiLLMGRTEL 4 . J 1
4o

ZIEGELFLACHSTURZ 115/113 (STURZAUFLAGER > 115 CM
AUF WDF® - AUSGLEICHSZIEGEL)

DEMMPLATTE 120 (GEKLEBT UND ARMIERT }‘1
MIT KLEBE- UND ARMIERMGRTEL) ’-

ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE SCHLAGREGENDICHT

1.6 Fenstersturz, Fenster zuriickgesetzt (Offnung < 1,75 m)

BESTANDSWAND

MASCHINENLEICHTPUTZ

POROTON®-WDF® (STOSSFUGEN DER ERSTEN REIHE
GBER STURZ MIT DBM VERKLEBT)

AUSGLEICHSSCHICHT AUS )
ANLEGE- UND HINTERFULLMSRTEL L

ZIEGELFLACHSTURZ 115/113 (STURZAUFLAGER » 11,5 CM : ’/// %
AUF WDF® - AUSGLEICHSZIEGEL)

N
N

DEMMPLATTE 120 (GEKLEBT UND ARMIERT
MIT KLEBE- UND ARMIERMGRTEL)

LATIBUNGSDGMMPLATTE 20 (GEKLEBT UND ARMIERT
MIT KLEBE- UND ARMIERMGRTEL)

ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE SCHLAGREGENDICHT




1.7 Fenstersturz, Fenster fassadenbiindig (Offnung > 1,75 m)

BESTANDSWAND

POROTON®-WDF® (STOSSFUGEN DER ERSTEN REIHE
BER STURZ MIT DBM VERKLEBT)

MASCHINENLEICHTPUTZ

AUSGLEICHSSCHICHT AUS
ANLEGE- UND HINTERFULLMSRTEL

TRAGENDES STURZELEMENT AUS LEICHTBETON
MIT INTEGRIERTER WARMEDAMMUNG UND ZIEGELBLENDE
Z.B. BERO BS ST 180/150 TR

ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE SCHLAGREGENDICHT

1.8 Bestandswand mit Einbaurollladen Vorsatzraffstorekasten

BESTANDSWAND

GGF. BESTANDSPUTZ

HINTERFULLUNG MIT PERLIT ZUM
AUSGLEICH VON UNEBENHEITEN

POROTON®-WDF® (STOSSFUGEN DER ERSTEN RETHE
GBER EINBAUTEIL MIT DBM VERKLEBT)

MASCHINENLEICHTPUTZ

AUSGLEICHSSCHICHT AUS
ANLEGE- UND HINTERFULLMSRTEL

TRAGENDES JALOUSIE-ELEMENT AUS LEICHTBETON
MIT INTEGRIERTER WARMEDAMMUNG UND
ZIEGELBLENDE

Z.B. BERO WDF JALOUSIE 195/360 TR S12
SEITLICHES AUFLAGER JEWELLS 15 CM

o A D

NI~

BESTANDSROLLLADENPANZER ENTFERNT
UND NACHTREGLICH GEDGMMT _
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2.Dach

'WEICHER DaMMSTREIFEN ALS ABSCHLUSS

AN DACHSCHALUNG UND SPARREN

2.1 Traufe
I
i
/ // POROTONB-WDF®
2.2 Ortgang
[/ Y/
=~ =S vy

'WDF®-AUSGLEICHSZIEGEL,

SCHRuG GESCHNITTEN: VOLLFLACHIG
w

AN BESTANDSWAND GEKLEBT

'WDF-SCHRAUBDUBEL

UND ARMIERMSRTEL

MASCHINENLEICHTPUTZ

WEICHER DGMMSTREIFEN ALS ABSCHLUSS
AN DACHSCHALUNG UND PFETTEN

WDF®-AUSGLEICHSZIEGEL,

SCHR4G GESCHNITTEN; VOLLFLECHIG
MIT KLEBE- UND ARMIERMSRTEL

AN BESTANDSWAND GEKLEBT

WDF-SCHRAUBDUBEL

BESTANDSWAND

POROTONS-WDF®

MASCHINENLEICHTPUTZ

Schragschnitt am Ortgang
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3. Sonderbauteile

Die Firma Gebr. Allendérfer Betonwerk GmbH bietet auf das
POROTON®-WDF®-System abgestimmte Sonderlésungen, z. B.
fur grofe Fensteroffnungen, schrage Fensterlaibungen usw.

Bero®-Element aus
Leichtbeton und
Neopor

Gebr. Allendorfer Betonwerk GmbH Telefon: +49 (0) 6403 -9033 0

Rheinfelser Stral3e 81-85 Telefax: +49 (0) 6403 - 50 05

35398 Giessen-Litzellinden E-Mail: info@allendoerfer.de =t o wwwallendoerferde
WDF®-180 mit schrager Fensterlaibung

Warmegedammte Sturzlésungen aus Warmegeddammte Sturzelemente zur

ziegelverblendetem Leichtbeton Aufnahme von Verschattungssystemen

Gewicht ca. 43 kg/Ifdm

4
. To]
2 -
4 < — -
y "
' vy
—Oberputz § 4
[ 20 mm Maschinenleichtputz o
(8 mm Gewebespachtelung O
[ 180 mm Warmedammfassade ° m
POROTON®-WDF°-180 i Wand/Sturz
bestehender Putz @ <
bestehendes Mauerwerk g g (o]
Q6% £
| g 1|
£
Q \ 2
Q1.
x.
‘ <
wn
[22]
_Y
- - N A
1 . -1,15 Fertigputz
- 1,18 Ddmmung * : D N SR =4
1,26 Rb-Offnungsmal ’ G
L 1,18 ] D Leichtbeton LC 30/33 v
o
<] wn
. Ziegelblende
BERO

Bildnachweis: Dipl.-Ing. (FH) Andreas Egger, Tti3ling
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15. Technische

Mit naturlicher Perlitfillung

Daten

Dammestarke 8,0cm 12,0cm 18,0 cm
Materialverbrauch
Lange x Breite x Hohe 495 x 80 X 249 mm 495 x 120 X 249 mm 495 x 180 X 249 mm

Bedarf Ziegel

8 Stiick/m?

Duinnbettmortel wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Verarbeitungsrichtwerte

ca.0,5-0,7 h/m?

Warmeschutz

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Ay 0,065 W/(mK) 0,060 W/(mK) 0,055 W/(mK)
Feuchteschutz

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl u=4/5

Wasseraufnahmekoeffizient Ziegelschale A, ; 26,4 kg/m*h®® bzw. 0,444 kg/m?s®
Wasseraufnahmekoeffizient Perlitfillung A, 0,222 kg/m*h°s bzw. 0,0037 kg/m?s°

Sonstiges

Druckfestigkeitsklasse 2

Brandschutz (Baustoffklasse) A2 -51,d0

Rohdichteklasse (verfillt) 0,60 0,50 0,40
Rechenwert der Eigenlast 7 kN/m? 6,0 kN/m? 5,0 kN/m?

Lochbild

%
natureplus

No. 1104-1610-138-1
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Sie mochten sich

online informieren?

www.schlagmann.de

Auf unserer Website erhalten Sie aktuelle Nachrichten
und alle Informationen liber Schlagmann Poroton.

Unter Service kdnnen Sie aus allen Prospekten auswéhlen.
Gerne senden wir lhnen etwas zu.

Info-Mail — der Newsletter mit Praxisbezug

Die Info-Mails von Schlagmann liefern relevante Informationen fiir Bau-Experten.
Wir wéhlen die Themen kritisch aus, um Ihnen echte Neuigkeiten mit Praxisbezug
zu bieten. Gehen Sie auf www.schlagmann.de/infomail und melden Sie sich einfach
mit dem Online-Formular an.

Die App flir unterwegs

So haben Sie die Schlagmann-Produkte immer dabei, egal wo Sie sind. Mit der
kostenlosen App (fir iPad und Tablet) kénnen Sie jederzeit in unserem Produkt-
programm bldttern, sich iber die technischen Daten und Verarbeitungshinweise
unserer Produkte informieren.

www.schlagmann.de/app



@@ 0



Schlagmann Poroton entwickelt und produziert innovative Ziegel. Wir sind Marktfiihrer
in Siiddeutschland und ein familiengefiihrter Mittelstandler mit iiber 475 Beschiftigten.

Unsere Grundlage: ein hoch entwickelter Baustoff aus heimischer Erde mit Jahrtausende alter
Tradition. Unsere Ziele: Wohngesundheit, Klimaneutralitat, Nachhaltigkeit. Bauen fiir die Zukunft eben.
Jahr fuir Jahr tragen wir dazu bei, dass Wohnraum fiir viele tausend Menschen entsteht.

Schlagmann Poroton - Ziegeleistra3e 1 - 84367 Zeilarn
www.schlagmann.de - info@schlagmann.de

{ NG N in W Tube

V@
natureplus

No. 1104-1610-138-1

Der Perlit-Dammstoff flr
unsere Premiumziegel ist
mit dem Blauen
Engel ausgezeichnet.

Perlitgefiillte Ziegel: Nach-
haltige Rohstoffauswahl,
niedrige Emissionen und
- sauber in der Herstellung.

Unsere perlitgefillten
Ziegel erfullen die hohen
Anforderungen an
emissionsarme Baustoffe.

T
1!” '!! s!]il‘l‘f”{

Die CO,-Menge, die durch diese Broschre entsteht, wird durch Aufforstung wieder kompensiert.
Wenn Sie die DE-Tracking-Nummer auf www.natureoffice.com eingeben, kénnen Sie das entsprechende
Klimaschutzprojekt sehen. Trackingnummer: DE-722-LL3EFL5. Zudem drucken wir nur auf zertifiziertem
Papier aus Holz, das aus vorbildlich bewirtschafteten Wéldern stammt.

Klimaneutrale Ziegel.
Gepruft und zertifiziert
vom TUV Nord.

CO;
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